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前  言 

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 

本标准由       提出。 

本标准由全国墙体屋面及道路用建筑材料标准化技术委员会归口。 

本标准负责起草单位：中国建材检验认证集团西安有限公司。 

本标准参加起草单位： 

本标准主要起草人： 
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绿色设计产品评价技术规范 屋面瓦 

1 范围 

本标准规定了屋面瓦绿色设计产品评价规范的评价要求、检验方法、指标计算方法和评价方法。 

本标准适用于烧结瓦、混凝土瓦、纤维水泥瓦、塑料及树脂瓦、彩钢瓦、沥青瓦等屋面瓦的绿色产

品评价。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 2589 综合能耗计算通则 

GB 6566 建筑材料放射性核素限量 

GB/T 9772-2009 纤维水泥波瓦及其脊瓦 

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准 

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 

GB/T 19001 质量管理体系 要求 

GB/T 20474-2015 玻纤胎沥青瓦 

GB/T 21149-2007 烧结瓦 

GB/T 23331 能源管理体系 要求 

GB/T 23932-2009  建筑用金属面绝热夹芯板 

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南 

GB/T 28001 
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GB/T 9772、GB/T 20474、GB/T 21149、GB/T 23932、JC/T 746、JC/T 944、JG/T 346和JGJ/T 191
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废坯（含釉坯）利用率 

% 

≥98 
按附录 A 计算废坯（含釉坯）利用

率，并提供相关证明材料 

废釉浆回收利用率 ≥98
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表 3 纤维水泥瓦评价指标要求 

一级

指标 
二级指标 单位 基准值 判定依据 

资源

属性 

新鲜水消耗量 kg/m2 ≤10 
按附录 A 计算新鲜水消耗量， 

并提供相关证明材料 

废料利用率 % ≥98 
按附录 A 计算废料利用率， 

并提供相关证明材料 

能源

属性 
单位产品综合能耗 kgce/m2 ≤1.5 

依据
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品质

属性 

漆面耐老化性能 — 
合格 

（试验时间 720h） 

依据 JC/T944 测试， 

并提供相关检测报告 

抗风揭性能（97km/h） — 
通过 

（试验时间 2.5h） 

依据 GB/T20474 测试， 

并提供相关检测报告 

表 5 彩钢瓦评价指标要求 

一级

指标 
二级指标 单位 基准值 判定依据 

资源

属性 

新鲜水消耗量 kg/m2 ≤0.25 
按附录 A 计算新鲜水消耗量， 

并提供相关证明材料 

废料利用率 % ≥98 
按附录 A 计算废料利用率， 

并提供相关证明材料 

能源

属性 
单位产品综合能耗 kgce/m2 ≤0.11 

依据 GB/T2589 相关方法计算 

（单位产品以 m2统计）， 

并提供相关证明材料 

环境 

属性 
颗粒物(车间内部) mg/m3 ≤8 

依据 GB29620 测试， 

并提供相关检测报告 

品质

属性 

抗弯承载力 kN/m2 ≥0.6 
依据 GB/T23932 测试， 

并提供相关检测报告 

耐火极限 

屋面板厚度≤

80mm 

min 

≥36 
依据 GB/T23932 测试， 

并提供相关检测报告 屋面板厚度＞

80mm 
≥72 

表 6 沥青瓦评价指标要求 

一级

指标 
二级指标 单位 基准值 判定依据 

资源

属性 

新鲜水消耗量 kg/m2 ≤0.25 
按附录 A 计算新鲜水消耗量， 

并提供相关证明材料 

废料利用率 % ≥98 
按附录 A 计算废料利用率， 

并提供相关证明材料 

能源

属性 
单位产品综合能耗 kgce/km2 ≤180 

依据 GB30184 相关方法计算， 

并提供相关证明材料 
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环境 

属性 
颗粒物(车间内部) mg/m3 ≤8 

依据 GB29620 测试， 

并提供相关检测报告 

品质

属性 

人工气候加速老化 — 
合格 

（试验时间 840h） 

依据 GB/T20474 测试， 

并提供相关检测报告 

抗风揭性能（97km/h） — 
通过 

（试验时间 2.5h） 

依据 GB/T20474 测试， 

并提供相关检测报告 

4.3 指标计算方法 

新鲜水消耗量、废料利用率、废坯（含釉坯）利用率和废釉浆回收利用率等指标的计算方法见附录A。 

5 评价方法 

5.1 基本要求评价方法 

5.1.1 根据企业提供的应用技术文件（如项目可行性研究报告、项目能源评估报告、企业标准、企业技术

规程等）和现场核查结果，评价企业是否满足 4.1.1.1～4.1.1.5 条的要求。 

5.1.2 核验企业提供的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系认证证书范

围和有效性，评价企业是否满足 4.1.1.6 条的要求。 

5.1.3 根据相关机构信息，核验企业近 3 年是否发生重大质量、安全和环境事故，评价企业是否满足

4.1.1.7 条的要求。 

5.1.4 根据企业提供的由第三方检测机构出具的有效期内的产品型式检验报告。评价产品是否满足 4.1.2

条的要求。 

5.2 评价指标评价方法 

按表1～表6中的指标和判断依据进行评价。 

5.3 评价结果 

本标准采用指标符合性评价的方法，绿色产品应同时满足基本要求和评价指标要求。 
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A  A  

附 录 A 

（规范性附录） 

指标计算方法 

A.1 新鲜水消耗量 

指每生产 1 m
2 合格屋面瓦所消耗的生产用新鲜水量，按公式（A.1）计算： 

             

s

s

M

F
P  …………………………………………………………（A.1） 

式中： 

P——新鲜水消耗量，单位为千克每平方米（kg/m
2）； 

Fs——评价期（一般为 1 年）内产品消耗的上生产用新鲜水量，单位为千克（kg）； 

Ms——评价期（一般为 1 年）内产品总产量，单位为平方米（m
2）。 

A.2 废料利用率 

企业在生产过程中回收使用的废料总量与产生的废料总量之比，按式（A.2）计算：

%100
M

F
K

l

l
l  ………………………………………………（A.2） 

式中： 

Kl——废料的利用率，单位为百分率（%）； 

Fl ——评价期（一般为 1 年）内废料的回收利用量，单位为吨（t）； 

Ml——评价期（一般为 1 年）内废料产生的总量，单位为吨（t）； 

A.3 废坯利用率 

企业在生产过程中回收使用的废坯总量与产生的废坯总量之比，按式（A.3）计算： 

%100
M

F
K

p

p
p  ……………………………………………（A.3） 

式中： 

Kp——废坯的利用率，单位为百分率（%）； 

Fp——评价期（一般为 1 年）内废坯的回收利用量，单位为吨（t）； 

Mp——评价期（一般为 1 年）内废坯产生的总量，单位为吨（t）； 

A.4 废釉浆回收利用率 

企业在生产过程中回收使用的废釉浆总量与产生的废釉浆总量之比，按式（A.4）计算： 

%100
M

F
K

j

j
j  ……………………………………………（A.4） 
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式中： 

Kj——废釉浆的回收利用率，单位为百分率（%）； 

Fj——评价期（一般为 1 年）内废釉浆的回收利用量，单位为吨（t）； 

Mj——评价期（一般为 1 年）内废釉浆产生的总量，单位为吨（t）。 
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